
2020.03.23

空   白1件 (P1/2)

2020.03.18

TF903265

床包

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│透濕性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　 317.6　　　　　　　　　│JIS L1099:2012 A-1　　　│　　　
│(g/㎡.hr)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│(CaCl2)40℃x90% RH　　　│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│透氣性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　0.1　　　　　　　　　 │ASTM D737-2018　　　　　│　　　
│(cub.ft/sq.ft/min )　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│面積:38c㎡, 壓力差:125Pa│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│水壓法防水性　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　*over 30000　　　　　　　 │JIS L1092:2009 7.1.2 B　│　　　
│(mmH2O)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└───────────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註:"*"應委託者要求水壓測試時，上加一塊網子。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: 床包布_SAMPLE2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　SAMPLE2水洗20次水洗方法為洗衣機(6N+F)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

台灣美罩科技股份有限公司(T7868)

428 台中市大雅區科雅路28號4F



2020.03.23

空   白1件 (P2/2)

2020.03.18

TF903265

床包台灣美罩科技股份有限公司(T7868)

428 台中市大雅區科雅路28號4F



2020.04.28

空   白1件 (P1/2)

2020.03.18

TF903265-A

貼合布

┌─────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　試　驗　結　果　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　├───────────────────────┤試　驗　方　法　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　測試時間72小時通過數目　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┬─────┬─────┬─────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　1　　 │　　2　　 │　　3　　 │　 平均　 │　　　　　　　　　　　　│　　
├─────────┬─────┬─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤　　
│歐洲室塵蟎　　　　│對照組　　│(+)　　　 │　 3412　 │　 3678　 │　 3359　 │　3483.0　│塵蟎阻隔試驗法　　　　　│　　
│　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│(如註)　　　　　　　　　│　　
│　　　　　　　　　│　　　　　├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│Dermatophagoides　│　　　　　│(-)　　　 │　　0　　 │　　0　　 │　　0　　 │　　0　　 │　　　　　　　　　　　　│　　
│pteronyssinus　　 │　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　　　　　├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤　　　　　　　　　　　　│　　
│　　　　　　　　　│樣品組　　│.　　　　 │　　0　　 │　　0　　 │　　0　　 │　　0　　 │　　　　　　　　　　　　│　　
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┘　　
　註: 1. 採用密度30000隻/g以上之塵蟎，稱取1 g放入直徑約2 cm，高約7.5 cm之玻璃瓶。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　2. 樣品組、陽性對照組、陰性對照組裁剪成約7 cmX7 cm之正方形。以橡皮筋束於放有塵蟎之玻璃瓶口。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 對照組(+)為白棉布，對照組(-)為無孔之PE薄膜。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　3. 將瓶子倒置放於鐵架上，距瓶口約0.5 cm處放置塵蟎誘餌0.04 g。於25 ℃、75 %RH，無光的環境中，靜置72小時。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　4. 試驗終了，計數樣品組、陽性對照組、陰性對照組誘餌中之塵蟎數量。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　5. 依委託者所提供來樣資料為: 床包布_SAMPLE2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 SAMPLE2水洗20次水洗方法為洗衣機(6N+F)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

台灣美罩科技股份有限公司(T7868)

428 台中市大雅區科雅路28號4F



2020.04.28

空   白1件 (P2/2)

2020.03.18

TF903265-A

貼合布台灣美罩科技股份有限公司(T7868)

428 台中市大雅區科雅路28號4F



2020.05.05

空   白1件 (P1/2)

2020.03.18

TF903265-B

貼合布

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────┬─────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│防黴性　　│混合菌　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　甲級　　　　　　　　　│CNS 2690 L3063-2008　　 │　　　
│　　　　　│(註1)　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│濕式法　　　　　　　　　│　　　
└─────┴─────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註：1. 混合菌菌種包含:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　(1) Aspergillus niger　　　　　ATCC 6275　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　(2) Chaetomium globosum　　　　ATCC 6205　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　(3) Myrothecium verrucaria　　 ATCC 9095　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　(4) Trichoderma harzianum　　　ATCC 8678　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　(5) Penicillium citrinum　　　 ATCC 9849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　(6) Aspergillus clavatus　　　 ATCC 1007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　2. 甲級：菌在試片上發育的面積未達1/10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 乙級：菌在試片上發育的面積為1/10~1/3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 丙級：菌在試片上發育的面積超過1/3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　3. 依委託者所提供來樣資料為: 床包布_SAMPLE2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 SAMPLE2水洗20次水洗方法為洗衣機(6N+F)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

台灣美罩科技股份有限公司(T7868)

428 台中市大雅區科雅路28號4F



2020.05.05

空   白1件 (P2/2)

2020.03.18

TF903265-B

貼合布台灣美罩科技股份有限公司(T7868)

428 台中市大雅區科雅路28號4F


